
Laboratuvar Fiyat Listesi

Plastik Malzeme Deneyleri

Mekanik Mukavemet Deneyleri                          Fiyat (YTL) Adet
Bükülme Mukavemeti Deneyi (DIN EN ISO 178)......…..…............................. 200 1…5
Çekme Mukavemeti Deneyi (DIN EN ISO 527-1)....................................................................200 1…5
Basma Mukavemeti Deneyi (DIN EN ISO 604)....................................................................200 1…5
Charpy Darbe Mukavemeti Deneyi (DIN EN ISO 179-1) .............................................................…200 1…5
Elastikiyet Modülü Tespiti (DIN EN ISO 527-2 DIN EN ISO 178).......................................................................200 1…5
Sertlik Ölçümü Shore A ve D (DIN 53505)...........................................................................................................200 1…5

Yanmaya Dayanım Deneyleri
(VDE 0304 T3 , VDE 0471 T2.1 , DIN EN 60695 , UL 94).......................................................200 1…5
Granül malzemeden test çubuğu tarafımızdan basılacaksa yukardaki ücretlere
590 YTL ilave edilecektir.

Elektrik Dayanımı Deneyleri
Yüzeysel Kaçak Akımlara Dayanım Testi (DIN IEC 60112)..........................................100 1

CTI tespit edilecek ise...................................................................................................300 1
Delinme Gerilimi Deneyi (DIN EN 60243-1)............................................................................300 1
Yüzey ve Geçi� Direnci Ölçümü (DIN IEC 60093)............................................................300 1

Diğer Deneyler
Su Emme Deneyi (DIN EN ISO 62).............................………....... 200 1…5
Özgül Ağırlık Ölçümü (DIN EN ISO 1183-1 Metod A).................................................................................100 1…5
MFI Kütle/Hacim Akı�kanlık Deneyi (DIN EN ISO 1133).............……. 400 1
Yanma Kayıbı ve Kül Miktarı Ölçümü (DIN EN ISO 1172)..................................................200 1

Boya Testleri
Erichsen Derin Çekme Deneyi (DIN EN ISO 1520)...........................................................100 1
Parlaklık Ölçümü 60° (DIN EN ISO 2813)....................................................................................100 1
Konik Bükme Deneyi (DIN EN ISO 6860)........................................................................100 1
Silindirik Bükme Deneyi (DIN EN ISO 1519)........................................................................100 1
Darbe Deneyi (DIN EN ISO 6272)..............................................................................................100 1
Yapı�ma (Tarak) Deneyi (DIN EN ISO 2409).......................................................................100 1
Kalem Sertliği (ASTM D 3363).....................................................................................................................100 1
Kalınlık Ölçümü (DIN EN ISO 2178 - DIN EN ISO 2360)...............................................................100 1

Đzolatör Deneyleri (DIN IEC 60660) 
Bükülme Mukavemeti Deneyi................................................................................... 300 1…5
Çekme Mukavemeti Deneyi....................................................................................... 300 1…5
Yük Altında Sapma Deneyi.........................................................................................300 1…5
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Metal Malzeme Deneyleri

Mekanik Mukavemet Deneyleri                                Fiyat (YTL)Adet
Çekme Mukavemeti ve Uzama Deneyi (DIN EN 10002-1)........................ 200 1...5
Sertlik Ölçümleri
Brinell (DIN EN ISO 6506-1)............................................................................. 100 1...5
Vickers (DIN EN ISO 6507).............................................................................. 100 1...5
Rockwell  B ve C (DIN EN ISO 6508-1)......................................…..........…....... 100 1...5
Mikrosertlik (Vickers Taraması) Ölçümü (DIN EN ISO 2639)......................................... 200 1...5
Norm Sertlik Plakası Kontrolü (HB, HV, HRB, HRC)…………………...…….......... 100 1

Klima Korozyon Deneyleri
Tuzlu Su(SS) Korozyon Deneyi (DIN EN ISO 9227-ASTM B117) 

                                                                                  <100 saat................... 200 1...5
                                                                              100-200 saat................... 400 1...5
                                                                              200-400 saat....…............. 600 1...5
                                                                              400-600 saat....…............. 750 1...5
                                                                            600-1000 saat…….............. 1100 1...5
Rutubetli Ortam Deneyi (DIN EN ISO 6270-2-Eski DIN 50017).........….....................................…............       50/gün 1...5
Corrodkote Deneyi (DIN EN ISO 4541).............................................................. 100 1...5

Kaplama Kalınlığı Ölçümleri
Mikrografik Metod(DIN EN ISO 1463)................................................................. 200 1…5
Coulometrik Metod (DIN EN ISO 2177).............................................................. 100 1...5
Tahribatsız (Manyetik,Eddy-Current) Metod(DIN EN ISO 2178-DIN EN ISO 2360).. 100 1…5
Galvaniz Saç Kaplama Ağırlığı Ölçümü (DIN EN 10142-TS 822)……………….……… 200 1…5

Diğer Deneyler
Yüzey Pürüzlülüğü (Ra,Rz,Rmax) Ölçümü (DIN 4768)....…………….................... 100 1
Boyutsal Ölçümler (Parça, Kalıp, Aparat, vb.).......…………................................ ( * )
Đletkenlik Ölçümü(ASTM-E 1004 ve Thomson Köprüsü Metodu).……................... 100 1...5
Yay Kuvveti Ölçümleri (DIN 2095-DIN 2097)...……………................................... 100 1
Vida / Civata Burulma Momenti Deneyi(DIN EN 20898-7)......... 100 1...5

YABANCI DĐLDE RAPOR HAZIRLANMA ÜCRETĐ ( Đng. , Alm. )…………..................10/Sayfa
( * ) Deney / Ölçme kapsamına göre deği�kendir. Fiyat teklifi talep edilmelidir.

    Fiyatlara KDV dahil değildir. Nakliye ücreti mü�teriye aittir.

    Termin : Deney numuneleri teslim alındığında verilecektir.

    Ödeme �ekli : Deney/Ölçme raporunun hazırlanmasından sonra nakit olarak fabrika veznesine veya a�ağıda belirtilen IBAN

  numaralarına ödeme yapılabilir.Fatura ödeme yapıldıktan sonra hazırlanacaktır.

YAPI KREDĐ GALATA �UBESĐ IBAN:TR59 0006 7010 0000 0069 0019 26
AKBANK DOĞU KURUMSAL �UBESĐ IBAN:TRTR98 0004 6007 9888 8000 0007 68
GARANTĐ BANKASI KOZYATAĞI KURUMSAL �UBESĐ  IBAN:TR53 0006 2000 3830 0006 2987 78

    Adet sayıları tek tip ürün içindir.Đlave ürünlere % 30 fiyat ĐNDĐRĐMĐ uygulanır.

    Belirtilen adetlerden fazla numune sayısı için ilave numunelere % 30, sevkiyatçı firmalara % 20 fiyat ĐNDĐRĐMĐ uygulanır.

    Periyodik olarak yaptırılacak deneyler için özel fiyat teklifi istenilmesi rica olunur.

    SIEMENS Sanayi ve Ticaret Anonim �irketi                                   Tel   : ( 0216 ) 459 2187 - 459 2202

    Kalite Hizmetleri / Laboratuvar                                   Faks: ( 0216 ) 459 2313 - 459 2310 

    Yakacık Caddesi No:111   34870 Kartal-ĐSTANBUL URL :www.siemens.com.tr/labdeney

    Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Ba�kanlığı 770 003 7454
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